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Laboratorium Metrologii Widkienniczej i Elektrostatyki
Sief Badawcra tukassewicz = bidzk Instytut Technodogiczny

S-S50 Lodz ul. MEri Skioaowskiaj-Cuena 19527

Laboratoriem: 92-103 Lads, ul. Brrezinska 5715, tel. 42 6163142

Laboratoriom: 90-520 bodz, ul. Goandka 118, tel. 42 2534419

- madl: beata, witkowska @it wkasiewicz.gov. pl,  Jerfy andrysiei@Ne, lukasiewic?. gov. gl

SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.4 f 2024 /B / A

1. Zleceniodawca:* TOPTEXTIL" Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice

2. Nazwa i opis przedmiotu badan:* Wyrdb obiciowy meblowy CLARA, deklarowany skiad
surowcowy: 100% Foliester.

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.04.2024

4. Data wykonania badan: 06.05.2024

5. Prabki pobrano:® probka o wielkosci prawidlowej, w stanie wlasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce | dostarczona bez Protokolu/Raportu z poboru probek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikaw

Zestawienie wynikdow badan laboratoryjnych

patrz: strona; 2/2

Badania wykonata: Elzbleta Olczak

1, Wyniki badari dofyczg wylgconie proedmioly badanego,
2. Ber pisemnef pgody Kiorownika Labaradorium Swiadectwo ¢ badad nie mate byd powlelane fragmentarycinio leck yiko

w eaaded,

3. Swiadectwo Z hadard zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacy,

4. Wyniki badan nie objplych rakresem aloredytacli, jedli wystepuly, ormaczono symbolem * umieszczanym w tabelf W ynikdw
prey narwe wskatnika,

5. Swiadectwo r hadan zawiora wynikl badad wykonanych w sedzibie 90-520 Ldad, ul. Goaviska 118 (&)

e U
6. Nigpewnosc pamiary, Jesli jesl okreslons, ISl wyZnacrand Igodnie T 2aieceniami Tawartymr w Sk LTIENCE E'-ﬂf-lﬂ- ="
GI1701/2021. Podane warlodel nigpewmodcl SEanowla niepownodd razsrorzaong prey posiamie ufnode D5% rwiargmﬂﬁ'm o
rorsrerrenia k= 2. w'a:t'u._f___iﬂ
7. Labaratorium stosuie wymagania FLAC-GENO/2019, Shwerdrenie rgodnddol wyniky pomiary 2 wrmaganlamg:qu
ma miefsce, gy wyTik pOmisng wWral F niepewnoscly rozsierzong nie prrekracza zardwno gdrngf jak I dalned gl’_ha‘-' - FRda e
w specyfikaci. Dopusiera 4ig stosowanie wymagad Jlecanisdawcy w rakresio stwicrdrama roodroder, SE i L ;‘
@ W@
| | = e
Data sporzgdzenia Swiadectwa: 14.05.2024 ﬂ‘é g -F'E"E“'
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 2 BT M -
Swiadectwo z badan otrzymuja: B ST B0
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Wadowice = 1 egz. @ .9 E_:'{:
2} Laboratorium Metrologii Whikiennicze] i Elektrostatyki (siedziba ul, Brzezinska 5/15) - 1 egz. a.-'as'.l__.l': E =3
B2 2 ag
éwiadectwo z badan sporzadzil{a): Osoba autoryzujaca Swiadectwd z bRdaf
Patrycja Bak
ANORATTS s T PR P i s, :
W ORI
o o CEERTROSTATY M
S A K1l  ROW N A
IThgNE oy 'r"-"-'.i.J A i 1 el
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SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.4 / 2024 /B / A

Wskainik Wartosé Metoda badania
Sktonnosé do mechacenia, PN-EN IS0 12945-2:2021-04
| pillingu i skiebiania, PN-EN IS0 12945-4:2021-04
stoplen {zmodyfikowana metoda
- pilling Martindale’a)
liczba suwow klimat do akiimatyzacj peitiki | badanta
125 5 wg PH-EN TS0 139: 2006 + AL; 2012,
termp. 20° C & 2 °C, wilg. 65% & 406,
200 5 4rieracr: standardowa tkanina welniana,
liczha prabek robocrych: 3,
1 000 3 liczba ostb oceniajacych: 3,
stosowane oboiazenie: (415 = 2) g.
2 000 5
5 000 3
7 0oo 5
brak rmian
- Zmechacenie
liczba suwow
125 5
500 S
1000 5
2 000 5
5 000 5
7 000 5
brak zmlan
= Ehlﬁhiiﬂig
liczba suwow
125 5
500 5
1 000 5
2 000 5
5 000 5
7 000 5
brak zmian
Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: stoplen = 4 - 5;
kategoria B: stopied 4; kategoria C: stopied 3 - 4; kategoria D: stoplen 3

Konie: Swiadectwa 2 badad

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan
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]
z tukasiewicz

todzki Instytut Technologiczny
Laboratorium Metrologii Wiokienniczej i Elektrostatyki

Sied Badawcza tukasiewicz = bddaki Instyiul Technologiceny

o0-5 70 LadE ul. Marii Skkodowskiej-Curie 19737

Laboratorem: 92-103 badE, ul, Breezinska 5715, tel. 42 6163142

Laboratoriem: S0-520 bddi, ul. Gdafska L1B, tel, 42 2533415

-l beata, witkowska @i, wkasiewicz.gowv.pl,  Jery.andrysiak @i lukasiewics. gov.p

SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.5 / 2024 / B

Zleceniodawea:® ,TOPTEXTIL® Sp. z 0.0., ul. Micklewlcza 29, 34-100 Wadowice
Mazwa | opis przedmiotu badan:* Wyrdb obiciowy meblowy CLARA, deklarowany skiad

surowecowy: 100% Poliester.
Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.04.2024

4. Data wykonania badan: 10.05.2024
5. Probki pebrano:* pribka o wielkoscl ograniczonej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana

przez Zleceniodawce i dostarczona bez Protokolu /Raportu z poboru probek
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikow

1.
2.
3.

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonata: Elzbieta Olczak

1. Wikt badan dotycza wylacomie preedimisdy badanago,
2. Ber pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Swiadechwo 2 badari nie mode byc powiclane fragmentarycanie lez tylko w

EADECT,

3. Swisdectwo 7 badan zawlera wynici badad wikonanych w siedzibie 90-520 Ladd, o, Gdadiska 1180G) F 32-103 L8
wl, Brrepisks 5010 (B

4. Niepewnose pomiary, jesil jost okrediona, zostais wyZnaczona rgodnie I Zaleconiami fawartymi w dokumencie JLAC-

G17:01/2021. Podane wartoscl niepewnadel stanowig mepewnosd rozszerzong priy poriomie ufnodcl 95%

i wspdierynniky rozszerzenia k= 2. _

%, Laboratovium stosuje wyrmagama ILAC-GE:09/2019, Shwerdrenie rgodnosc wirtdk SOMIARY 2 wimagamameigi
ma migjsce, gdy winik POMIAry WraZ I MEpewnosciy rorsIersang nie priekracra zardwno gormef fak i domef gra

I
n
ki
15
1

i-%p

W specyfikacl, DopusIcza sie stosowanic wyrmagan Zleceniodawey w Zzakresie stwierdzaniy rgodnodel. -t
S E L

Data sporzadzenia $wiadectwa: 14.05.2024 JO% S B
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 2 5= e
Swiadectwo z badan otrzymuja: Sl §oe
1} TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Wadowice = 1 egz. it - i 'r"_";"‘

2} Laboratorium Metrologii Widkienniczej i Elektrostatyki (siedziba ul. Brzezinska 5/15) - 1 egﬁ_ﬁlja ::: ff
g it | ; E :

2oa—"

Osoba autoryzujaca Ewiad-n:twr:ﬂm%g‘g'

Swiadectwo z badan sporzadzit(a)
Patrycja Bak ;
ABDRATORINM METRDHE

I 1 -
i v i KNI,

FRTIOS ERye

L-UA KIEROWNIKA

FFRIPF Credt. ferzy Arndrs
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SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.5 /7 2024 / B

Wskaznik Wartosc Metoda badania
Odporno&c na przesuniecie w PN-EN IS0 13936-2:2005
srwie klimat do aklimatyracii probki | badania wp PN-EN
-~ IS0 139:2006 + Al:2012, termp. 20° C £ 2 °C,
wilg., 65% = 4%,
dnia perforacja w szwie maszyna wytrrymalodciowa Hounsfield H50 KM,
dla kierunku wzdluinego, mm 320 wartodd rastosowanej sily: 180 N,

- poszczegolne wyniki pomilarow,
mm

ﬁ:ﬁiu perforacja w szwie

dla kierunku poprzecznego, mm
- poszczegolne wyniki pomiardow,
mm

332,530 2.5: 3

30
2,5;3;3;3; 25

nici srwalne: 100% poliester rdreniowy (F4d5) tex,
igia o numerse; 110,

ibogt fciegow: 322100 mm,

precikodd rozciggania 50 memymin.

liczba probek robocrych: 5

Ocena; wg PN-EN 14465:2005+A1: 2007
poziom wymagan: kategoria A: = 4 mm; kategoria B: < 6 mm; kategoria C: < 8 mm

Koniec Swiadectwa z badan

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

AHCIANT DRI T T Fa T} [T
FLEN .

Z-CA KIEROWN KA

[N
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Formularz 7.8.2 Wiydanie 2

- informacje dostarczone preez Zlecemnindawos
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}
z tukasiewicz

todzki Instytut Technologiczny
Laboratorium Metrologii Wiokienniczej i Elektrostatyki
Sl Badawcra Lukhtiewics - Lodrki Instytut Technolagiczny
890-570 Lodi ul, Mari Skhodovwskie]-Curie 19727
Laboratorium; 92- 103 Lodz, ul, Breezinska 5715, tel, 42 6163142
Laboratorium: 90-520 Lédd, ul. Gdadska 118, tel, 42 2534419
e-mall: beals witkowska@UE lukasiewic2.gov. i, JerZy.anarysianiin Mkastewicz. gov. pf

SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.6 / 2024 / B

1. Zleceniodawca:®* ,TOPTEXTIL" 5p. z 0.0., ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice

2. Nazwa i opis przedmiotu badan:* Wyréb obiclowy meblowy CLARA, deklarowany sktad
surowcowy: 100% Poliester.

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.04.2024

4. Data wykonania badan: 08.05.2024

5. Prdbki pobrano:* probka o wielkosci ograniczonej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana

przez Zleceniodawce | dostarczona bez Protokotu fRaportu z poboru probek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikow

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wyhkaonata: Elzbigta Olczak

1. Wyniki badar dolyezg wildcznie presdmioty badanago,
2. Ber pisemngj rgody Kierownika Laboratorium Swiadectwo z badari nie moZe byd powltlane fragmentarycznie lec) fylko w

calascr,
3 Swisdectwo F badad zaviera winikl badard wikonanych w stedzibie 90-520 Eddé, ul, Gdarska 1 I8G) 7 32-103 Ldak,

wl. Broesinsks 5700 (8],

o
G“.I'? 017021, Padang waﬂai.-:.l nigpewnasc ﬂamm-q NepEWNoEE roZs2erzong prey pomamie pingdci 95% o &
=L

| wepolcTaivky MOZEFeriena k = 2. = TN
5. Laboratorium stosufe wymagania ILAC-GE:JR/2005. Stwigrdzenie Igadnasc) wyniky Doy 2 wWirmagania _i'lgaﬂ
ma muefsoe, gdy wEnik pOmINY WHAE I RIEDEWN0LCH] rOZLrarsong nie prrekracra zardwne gdme] jak | dolney

w specyfikaci. Dopusrers sip shosowanie wymagad Zlecamniadawcy w Fakrosie shwiardzania Jgodmescl, ¥ E =g N
W Ny
o :|
Data sporzadzenia swiadectwa: 14,05.2024 -
Liczba egzremplarzy Swiadectwa: 2 ;’P_ 2% .
Swiadectwo z badan otrzymuja: = wicky ” o
1} TOPTEXTIL Sp. 2 0.0., Wadowice - 1 egz. nE (E© i
2) Laboratorium Metrologii Widkiennicze) | Elektrostatyki (siedziba ul. Brzezinska 5/15) = 1 e-@,;n..f.a_n E:j
25, 5=
oL EoE
Swiadectwo z badan sporzadzit{a) Osoba autoryzujaca Swiadectwo : badain
Patrycia Bak
ABDRATERILM weTrioy
.-l’[."'. '-\.|||I:"' WA
L7 Lol [T e
Formulare 7.8.2 Wiedanie 2 stroma 102
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SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.6 / 2024 / B

Parametr Wartosd Metoda badania

. PN-EN ISO 13938-1:2020-05
Srednia wytrzymalosc na 1230 + 50 {metoda hydrauliczna)
wypychanie, kPa kfimat do aklimatyzacii probki | badania

wg PHN-EN ISO 139: 3006 + Al:2012,
temgp. 20° C £ 2 °C, wilg, 85% 2 4%,
prayrzad do wypychania: PS1-BURST,

: ; : 1 powierzchnia pamiarowa: 50 cm?,
Srednia wysokosc wyoblenia, mm 25+ 1 Ceus; wypychania probkl: E2045) 5.
licrba prabek roboczych: 5.
Qcena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:
poziom wymagan: kategoria A: = 600 kPa, kategoria B: = 400 kPa, kategoria C: = 200kPa
LABORATORILE ti i e
Osoba aubd a Swiadectwo 7 badan

A TAT Y

Z-CA F';Il]l;:l'rTr}wl.” KA

m -y
G (rod firrg Ardrys ok

/
Koniec Swiadectwa z badad i

Formiulare 7.8.2 Widanie 2 strona 242
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Laboratorium Metrologii Wiékienniczej i Elektrostatyki il
Séed Badawcrs tukasiewscr = Lodzki Instytut Technologicomy AB 164

9@-570 Lodd wl, Maril Sklodowskief-Curie 19027

Laboratorium: 92-103 todd, ul. Brrezidska 5715, tel, 42 6163142

Laboratosium: S0-500 bod:, wl, Gdanska 118, tel, 42 2534419

c-mail: beata witkowska @ ukasiowicz. gov.pl,  JovZy.andrysiak @i, fukastewics. gov. pl

SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.1 / 2024 / B [ A

1. Zleceniodawca:* ,TOPTEXTIL" Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice

2. Nazwa i opis przedmiotu badan:* Wyréb obiciowy meblowy CLARA, deklarowany sklad
surowcowy: 100% Poliester.

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.04.2024
4, Data wykonania badan: 07.05.2024

5. Probki pobrano:* probka o wielkoscl prawidiowej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce | dostarczona bez Protokolu/Raportu z poboru probek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikow

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

patrz: strona: 2/2

Badania wykonala: Elzbieta Olczak

1. Wynki badan dafycry wilgcrnia preadmiotu badanego
2. Baz pisemnej 2oody Kisrownika Laboratorium Swiadectwo 2 badart nfe mese Byd powislane fragmentarycenie lece hiko
W Cadnder,

3. Swiadectwo 2 badar 2awiera wyniki badan objgtych zakresem akredytac)i,

4. Wymiki badar are obislyeh rakresem akregytach, jesh wystepuia, oznacrono symbolam = uinssrcronym w tabel winidw
oYy nazwie wekafnika.

5. Swiadectwo 2 badan Fawieva wyniki Badad wykonanych w sipdzibie 90-520 béd?, ul. Gaadska 118 (G)

SX-103 Logd, . Brrexidsks 5515 (B).

6. Mopewnesc pomiary, jesl jest okredlona, rasiala wyrnacrona zgodnie 7 zaleceniami zawa-rty.rm ¥ dokLmencia (oC T
GIF:01/2021. Podane wartoscl nippewnoscl stanowia niepewnodd rorsrerzong pray poriomie wineto 9585 wsp#&‘r n.ﬁ_r:_:'_ﬁ
FOZEZOrFaia k = 2. -—ui:-l- i

A Laboralonim stosufe wyrmagania JLAC-GE 0200 5. Stwierdzenis sgodnodcd wimika Dommiaru 2 wyrmaga it
ma reisce, gdy wilnik Dovmary Wraz 2 mepswnodeny rofsferiong nie proekracza zanrdwno gdrneaj jak | dolnef gv
W specytikecll, Dopusicia sip stasowanie wymagan Zleceniodawey w rakresie sfwierdzania 2godnosc

2

xESEHN

~ g EH

Data sporzadzenia swiadectwa: 14.05.2024 -l - P
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 2 US =g 3=
Swiadectwo z badan otrzymuja: FEE N
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Wadowice - 1 egz. SEBESS
2) Laboratorium Metrologii Whokienniczej i Elektrostatyki (siedziba ul, Brzezifska 5/15) - 1 egz. ﬂl"ﬁ ._'E E o E
g g =S

Swiadectwo z badafi sporzadzil(a): Osoba autoryzujaca Swiadectan  ba i

;a'

Patrycja Bak

LABDAATIR o e 7‘-}| e
1 K1 E YT
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Formudarz 7.8.1 Wydanie 2 strona 12
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SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.1 / 2024 /B / A

Wskainik Wartosé Metoda badania
PM-EN ISO 13934-1:2013-07
Srednia sila osnowa 1800 %0 khimat do mmamaqu prisbki | badania wg PN-EN
150 139:2 + AL;A012, temp, 2P C = 2 *C,
maksymalna, N wilg. 65% + 4%,
watek 1700 £ 0 maszyna wytrzymatodciowa: Hounshield H5KS
vrvahien predicedd badania: 100 mmfmin,,
Srednie uzenie odiegiost miedzy zaciskami: 200 mm,
wizgledne przy sile it 3320 ocbcigtenie wstepne: SH "
maksymalnej, % watek 20,5 + 1,5 . liczha pribek roboczych: 5 w kazdym kierunku

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:

kategoria A: > 600 N, kategoria B: = 400 N, kategoria C: = 350 N, kategoria D: = 250 N

Koniec Swiadectwa z badan

LABOIAATORILIN MTTROL

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

e BEENNICTE

|!;h|-l'§' LY
F-CA |.--;11::I WHNIEA
{

mgr i .r.-r]:_.?' Anedrysiok

Formiularz 7.8.1 Wydame 2
%= informacie dostarcrone prrez Zlecenkodawin
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tUHESIEWiEz Resanstid s

bodzki Instytut Technologiczny

Laboratorium Metrologii Wiékienniczej i Elektrostatyki

: AB 164
Siat Badawcea Lukasiewicz - Lodzki Instytut Technologliczmy
G0-5 70 bodd ul. Maril Sktodowsksej-Cure 159/27

Laboratorium: 92-103 kodE, ul. Brrezinska 5715, tel. 42 6163142
Laboratonum; 90-520 bodr, ul. Gdanska 118, el 42 2534419

e-muail: boata, witkowska Ut lukasiowics. gov.pd, jersy.andrysnknEBi asewicr gov, pi

SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.2 / 2024 /B / A

i. Zleceniodawca:® . TOPTEXTIL" Sp. z 0.0., ul, Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice

2. Nazwa i opis przedmiotu badan:* Wyrdb obiciowy meblowy CLARA, deklarowany skiad
surowcowy: 100% Poliester.

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.04.2024
4, Data wykonania badan: 09.05.2024

5. Pribki pobrano:* probka o wielkosci prawidtowej, w stanie wilasciwym do badan, pobrana przez
Zleceniodawce | dostarczona bez Protokotu/Raportu z poboru probek
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikow

Zestawienie wynikdéw badan laboratoryjnych

patrz: strona; 2/32

Badania wykonata; Elzbieta Olczak

I. Wyniki badan dotycrqg wylqoomie prredmioly badanago.

2. Ber pisemneg] zoody Kicrownika Laboralorium Swiadeciwo 2 badan nie mode byd powielane fragmentanycanie lec bylko
W calosc,

3. Swiadectwo 7 badad rawlera wyniki bagan objetych rakresem akredytac.

Wyniki badari mie objetych zakresam akredytacyi, fedh wystepujs, oznaczons symbolem * wmiesscranym w label pynikow

prIy nazwie wskafrike.

3 Emadﬁ:w I badan zawiers wynikl badad wykananych w siedzibve 90-520 Ldad, w. Golaviska 118 (&)
i, Tk {

8. Hl:'p:'m'?a-ﬂr_’ parniary, Jedh jest okreélana, zostala wyznaczona zgodnie 2 zaleceniami awartymi w ﬂﬂkﬂmEﬂﬁEEL B =

G17:01/2021. Podane wartoscl Niepewnoscl STAN0WL MSpewnoss rossieraany priy poriemie uinosc 95% | ws
FOZSIevTenia k = &,

7. Laboratorum stosuje wymagama ILAC-GB:09/2019. Stwierdzante Igodnedcl wyniky pomiany 2 wymagdﬁra
ma migisce, ody Wik pomiary wraz 2 ﬂrE,EIEH'm}SCI-ﬂ FOZSZEITONG e IEeRacEa Jardwnd gornef fak | ooine) gﬁl@c

q-
-!ﬂ

nm
w specyfikacy. Dopuszcza sie stosowanie wymagan Zleceniodawcy w Fakresie shwierdrania Fgoanoso. _:. ke ; 'u_.t u:':a %
s .
@ Ew- _:,]
Data sporzadzenia swiadectwa: 14.05.2024 g B
Liczba egzemplarzy swiadectwa: 2 2% ; o3
Swiadectwo z badan otrzymuja;: LiEEg.
1) TOFTEXTIL Sp. z o.0., Wadowice - 1 egz. ©. 28 -
2) Laboratoriurm Metmlagu Widkiennicze] i Elektrostatyki (siedziba ul. Brzezinska 5/15) - 1 egz. afa < - _',-,‘;5’7‘*_
rﬁ"' =y
Swiadectwo z badad sporzadzit{a): Osoba autoryzujgca Swiadectwao buiu'ﬁ'
Patrycja Bak
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SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.2 / 2024 /B / A

Metoda badania

Wskaznik | Wartosé
Ogdlna wartosc
srednia sity asnowa 94 £ 8
rozdzierania, N |
|
watek BY x5

PM-EM IS0 13937-3:2002

[metoda pojedynczego rozdzierania)
klimat do akbimatyzac)i probki i badania wg PN-EN
150 1392006 + AL1:2012, temp. 200 C % 2 °C,
wilg. 65% + 4%,

maszyna wylrzymabosciowa: Iwick 1120,
predkoss badania: 100 mmyfmin,

adieghedd miedzy zaciskami: 100 mm

sposdh oblicrenia wartodol Srednich: elekironiczny,
liczba probek roboczveh; 5w kaddym Kienunku

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007: kategoria A: 2 40 N, kategoria B: = 30 N,
kategoria C: 2 25 N, kategoria D: = 20 N, kategoria E: = 15 N

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badan

LABORATOAILIN I'-'II"'I-:... IR TP AT T T e
| ELERTHEE Y Arvs

L-CA HIE WHNIKA

g . -u"'"fi‘f:,l .e‘..".-f.-:,.-,.-,'n

Koniec Swiadectwa z badan ¥

Formularz 7.8.1 Wydanie 2
¥- informacie dostarczone preez fleceniodawog

strona 242




F——

: oV,
Z tukasiewicz o

todzki Instytut Technologiczny
Laboratorium Metrologii Widkienniczej i Elektrostatyki T

GSiad Badaweia Lukasiewics - Lidzki Instytut Technologicemy

Q0-570 Lodi ul, Mari Skiodowskie)-Curte 19727

Laboratorium; 92-103 bddi, ul. Brzezinska 5/15, tel. 42 6163142

Laboratorium: 90-520 bodz, uk Gdanfska 118, tel. 4F 2534419

a-mail: beata. witkowska@ie wkasiewicr.gov . pl, Jerzy.andrysiak @t lukasiewice gov g

SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.3 / 2024 /B f A

1. Zleceniodaweca:* TOPTEXTIL" Sp.  0.0., ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice

2. Nazwa i opis przedmiotu badan:* Wyrdb obiciowy meblowy CLARA, deklarowany skiad
surowcowy: 100% Poliester.

3. Data otrzymania przedmiotu do badan: 08.04.2024

4, Data wykonania badan: 0% £+ 10.05.2024
5. Probki pobrano:* probka o wielkosci prawidiowej, w stanie wiasciwym do badan, pobrana przez

Zleceniodawce | dostarczona bez Protokolu/Raportu 2 poboru probek
6. Badania wykonano zgodnie 2: metodami badan przedstawionymi w tabeli wynikow

Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

patrz: strona: 272

Badania wykonala: Elzbieta Olczak

I. Wymiki badan dolycag wylscenie preedmioty badanego.

2. Bez pisemnej 2gody Kierownika Laboratarium Swiadectws z badari nie mole by< powlelane fragmentarycznie kecr 1y o

W Cadoder,

3, Swiadectwe z badar rawiera wyniki badar objetych zakresem akredytaci

4, Wwniki badad nie objelych zakresem akredytach, fedll wystepuly, oznacrong symbolem ® wMESICIONym W paball Wy nkow

priy nazwie wekainika.
5. Surladectwo z badad zawiera wyniki badas wykenanych w siedoibic 90-520 tdai, ul. Gdanska 118 (G)/

92-103 pdak, ol Broezinska 5715 (8] Dy = !"_,"‘;I
6. Mepewnoit pormiary, jedl jest okredlona, 2ostala wyznaczons rgodnie 2 ZaleCEniaTi Iavartymi w dokumendie | - B
G17:01/2021. Podane wartoscl nlepewnoscl stanowiq niepewnadd rozszerzong pray poziomie ufnascl 95% 4 Mﬂﬂkﬁ?_& -l
rOTsnernema ko= 2, = g B AL
7 Laboratarium stosuje wymagania [LAC-GE:09/2019. Stwierdzenie zgodnodcl wyniku DOMNAU 2 Wy Maganiamy 590 BRL 1 ©
ma mifsce, gdy wynik POmIary wraz I Riepewnosclq rozsIersong nig preekracza zarwng gomej jak i dolnej gramty padar df 7
w specyfikacli. DopusZcza sig siosowanie wymagan Ziecenodawcy w zakresie stwierdzania zgodnosel. w b gl

R e

¢35 3=3¢
Data sporzadzenia Swiadectwa: 14.05.2024 =T e e
Liczba egzemplarzy dwiadectwa: 2 L Lk
Swiadectwo z badan otrzymuja: G €
1) TOPTEXTIL Sp. z 0.0., Wadowice - 1 egz. o .,.25 " i
2} Laboratorium Metrologil Widkiennicze] i Elektrostatyki (siedziba ul, Brzezinska 5/15) - 1 egz. &/a E‘;-E “4g="

wi ; T :i:l_
Swiadectwo z badar sporzadzit{a): Osoba autoryzujaca Swiadectwo z bad
Patrycja Bak g
”,quﬂnn'.:l-l! '-' s o
7 A “1_|-''I-!I"'!l".-’l.:T'-I'I‘i":lt"L
mgr ind. Jereg Andrysiak

Formularz 7.8.1 Wydanie 2 - strona  1/2
#= informacie dostarczone priez Zlecemodawn




SWIADECTWO Z BADAN NR BL-ME 224.3 /2024 /B /A

WskazZnik Wartosc Metoda badania
Zmiana barwy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 +
Odpornosc po 3 000 suwaw, 4-5 PN-EM 14465:2005+A1:2007, Zatacznik A
na scieranie, stoplen szarej skali
i i khimat do aklimatyzac) probk | badania wg PN-EN
-I.;quv.?;w L probks 20 0oo 150 139:2006 + A1:2012, temp. 20° C £ 2 °C,
by, 65% & 4%,
2 probka 20 000 ‘;cueranz'. standandowa thaning welniana,
ohciazenie: 12 kPa,
wrrgdzenie powiekszajace o wspblczynniku
3 praobka 20 000 e i i
kryterium zniszcrenie probki wi Wi, nommy.;
4 probka 20 000 wyroh szenilowy - tray mllulsq pm:u:tz fub okrywa
sIEnilows jest catkowicle wytarta (w zalednosol, o
Ogélna odpornosé nBfpicrw wyStapt-
na scieranie 20 00D
{najnizszy
pojedynczy wynik)

Ocena wg PN-EN 14465:2005+A1:2007:

kategoria A: liczba suwdw = 35 D00 suwodw,

kategoria B: liczba suwdw 12 000 + 30 000, kategoria C: liczba suwow 4 000 + 10 000

Osoba autoryzujaca Swiadectwo z badarh

. 15 TATY I

Llam..t.run.-u_u ‘ﬂr_ AL Wb EAN I C7E
Z-CA K] “ROWNIEA

Konlec Swiadectwa z hdﬁgLﬂiﬂW

Formularz 7.8.1 Wydanis 2
¥- informacie dostarczong praez Flecenkodawos

stroma 242



:
Z tukasiewicz

tadzki Instytut Technologiczny
Laboratorium Badan Palnosci Wyrobow

Sipd Badawcza bukashewics = Bddzki Instytut Technologiczny,
Gl-S70 LAdE, . Mari Skicdowskiej-Curie 19/27, el 42 307 09 01

Labaratorum: S0-520 Lodi, ul. Gdakska 118, AB 029
tef, 43 2534435 (435),
g-mail: rpyaztol kostanekdlit lukasiowic.gov.ol

SWIADECTWO Z BADAN Nr 96 / BL - PW / 24

Metoda badania:
PN-EN 1021-1:2014-12 Meble. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych,
Czest 1: Zrodio zaplonu: tiacy sie papieros,

Zleceniodawca*:
Taoptextil Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 29
34-100 Wadowice

Przedmiot badan®:

Uktad tapicerski:

- tkanina cbhiciowa meblowa CLARA, skiad surowcowy: 100 2% Poliester,

- pianka trudno zapalna RF 30120;

Prébka do badan o wielkosci prawidiowej, w stanie wlasciwym do badan, wraz 2
charakterystyka, dostarczona przez Zleceniodawce bez protokolu z pobrania probek.

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania | Wynik

Zrodio zaptonu: tlacy | Nie wystapil zaplon typu tlenie
zie papleros progresywne ani zaplton
plomieniem,

PM-EN 1021-1:2014-12

Wyniki badan odnosza ske jedynie do zapalnodci ukiadu materiakiw poddanych badaniv w ﬂh_zrrilun'r:h warunkach; nie 53
przeznaczone do oceny peinege potenclalnego zagrotenia pozarowego udykkowanych frateriativ,

Badania wykonala: Swiadectwo z ha:ig,riantpwzuwai:
\

=
e T S N
mgr Paulina Bartkowicz

Data atrzymania probki: 08.04.2024
Data wykonanla badania; 10.04.2024
Data wystawienia Swiadectwa z badar: 10.04.2024
UWAGT:

Wyniki badan odnosza sig jedynie do badane] probki.

Swiadectwso sawiera 2 strony.

Bar pisemne] zgody laboratorium badawcrego fwiadectwo nie rrrl:-zn_!_l:r'.-d powislang macze) jak tylke w catosc,
W przypadku poslugiwania sig niniejsrym Swindectwem, 1a zgodnost wyrobu 7 badang pribka odpawiedzialnose
ponosl Ziecenisdawes,

*Dane dostarcrone perez Zleceniodawoe,

el =

L

ger. 172
KIFI8-1; Wyd. A, 2022-04-01



Swiadectwo z badai Nr 96 / BL - PW / 24 c.d.

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN
temperatura (23 + 2) °C; wilgotnosc (50 + 5) %, czas 24h
temperatura 22°C;

Warunkl aklimatyzacji:
Warunkl badania;

Przygotowanie probek:

tkanina, poddana procedurze nasaczania wodq | suszenia zgodnie z Zalgcznikiem D normy
PMN-EN 1021-1:2014-12.

Charakterystyka uktadu:

- tkanina obiclowa meblowa CLARA, skiad suroweoowy: 100% Poliester.

- pianka trudno zapalna RF 30120

Metoda badania wg PN-EN 1021-1:2014-12

wilgotnosé 47 %

Crvter Papieros Uwagi
eria
d 1 [2] 3 !
Miebezpi rozprzestrzeniajace sig spalanie NIE | MIE
| Mictiezplecing rozprrestrzeniajyce 3¢ spoton: — Maksymalny czas tlenia
Zniszczenie ukladu badanega d Rk d sle papierasa;
Kryterig |Tlenie do granic probki MEJRIE] ~ 18 min 02 &
tlenia | Tlenie na cale) grubosci NIE | NIE
Tlenie ponad 1 godzing NIE | NIE Maksymalny zakres
W badaniu koficowym, obecnosd aktywnega thenia | NIE | NIE niszczenia ukiadu w:
poziomie planie
Kryteria UL mm
palenia |Wystapienie plomieni NIE:.| Ik dt. [sz. | gl [di |sz | gl
FOl14 | B | 6B |12 ] 5
H >4 .
Wynik badania: Nie wystapit zapton typu tlenie progresywne ani zapton ploemieniem. o ,,-f'
e
[ e

KONIEC SWIADECTWA

SirA2



]
%I t ukasiewicz

tadzki Instytut Technologiczny

Laboratorium Chemicznych Analiz Instrumentalnych
Sied Badawcza EUKASIEWICE — Lodeki Instytut Technologiceny

G0-570 baddd, wl. Maril Sidodowskie-Curie 19727, tel 42 307-09-01

Lakar atarium

92-103 badi, wl, Brrezinska 571%; tel. 42 61-63-130{128), fax 42 61-63-131

&mail: pgniesria isiai-kucinska@iit lukasiewics gos pl.
gabrieta palucka@lis hikasiewicz gov.pl

todz, dnia 11.05.2024

L-186/2024 ,
SWIADECTWO Z BADAN nr BL-AI 182/400/2024/A/1

1. Mazwa i adres zleceniodawey ®:  _TOPTEXTIL® Sp. z 0.0,
ul, Mickiewlcza 29, 34-100 Wadowice

2. Przedmiot badan *': Probka - tkanina obiciowa meblowa CLARA, skiad surowcowy 100 %
Paliester

3. Data otrzymania probki do badan: 08.04.2024
4. Data przeprowadzenia badan: 10.04 - 24.04.2024

5. Pobieranie probki: Probka o wielkodci prawidlowe), w stanie wiadciwym do  badan,
dostarczona priez zleceniodawce.

WYNIKI BADAN

[ ' == Poziom wymaganh
Wynik dia kategorll wg
Badana cecha badania :;ﬂ:::’ﬂn Warunki badania PN-EN 14465:2005
[stopien] + A1:2007
| | A B C
- yrzgdzenie: Xemnobest
PM-EMN 150 105 s
i - c = | « warunki naswietlania: Al
Odpornass “*’baw‘:fﬁ' | af 6 B02:2014-11 | - pomiar promeeniowaniaw |26 =5 =4
- Swlatlo sztuczne Matoda 2 zakresie 300-400 nm
| - nig Zastosowano obrotu
probek

1 Wekatnik cdpornotcl wybarsien wg neebiadkie] skali waorodw weinianyoch, w ktbre) wskaznik (8" ornacza beak dmiany barwy, a
wskainik . 1”7 zmisne bardzo dula.
af zmiana barwy danej probki

Lwagi:

1. Wyniki dotycza wyltacznie badane] probki.

2. W przyvpadku powielania swiadectwa z badan fragmentarycznie, musi byé wyradona pisemna zgoda Kierownika
Labaratoriurm.

3. ¥ Dane dostarczone przez klienta.

4, kacrna liczba stron swiadectwa z badan: 1.

Badaniefa wykonal/ta: Autoryzowalila;
mgr Malgorzata Dalek

Liczba egzemplarzy dwiadectwa z badan: 3

Swiadectwo ¢ badan ofrzymuja:

- Zleceniodawca - 2 gz,

- Sief Badawcza EUKASIEWICZ - bodzki Instytut Technologiczny - BL-Al - 1 egz.

- KOMIEC -

(St Ppcawesa LURASIEWICT - bhdzei Instynst Technologesny - BL.AL | Tamjeznih Nr 1 do Pr We ZERP | Wydams 7| Dacs 0307, 3933 | S, 171 |




]
Zl tukasiewicz

todzki Instytut Technologiczny
Laboratorium Chemicznych Analiz Instrumentalnych

siet Badawcra BLUIKASIEWICT — todzks Instyiut Technologicany

G570 Lédi, ul. Mari Siodawskiej-Curie 19F27, tel. 42 307-059-01
Laboratarium

52.103 bodf, ul, Brrezidiks 5/15; tel. 42 61-63-130(128), fax 42 §1-63-131
eamail: agnieszka isiak-bucingka@ i lukasiowicl gov Bl

gabrigla, palucka @i lukaiswics goy.pl

Lodz, dnia 11.05.2024

L-186/2024
SWIADECTWO Z BADAN nr BL-AI 182/400/2024/A

1. Nazwa i adres zleceniodawcy *; . TOPTEXTIL" S5p. z o.0.
ul, Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice

2. Przedmiot badan *': Probka - tkanina obiciows meblowa CLARA, skiad surowcowy 100 %
Poliester

3. Data otrzymania probki do badan: 08.04 2024
4. Data prreprowadzenia badan: 26.04. 2024

5. Pobieranie probki: Prabka o wielkodcl prawidlowej, w stanie wiladciwym do  badan,
dostarczona przez zleceniodawce.

WYNIKI BADAN

| Paziom wymagan dia
Wynik Dakunsant kategoril wg PH-EN
Badana cecha badania < ‘Warunki badania 14465:2005 +
odniesienia Al:2007
[stopien] :
—_ - . A L] =
= 2 | = CEA% Aklimatyzacyi: 4 h
Cdpornosc wybanaien: - temiperatura badania;
- farcig suche; ¥ 21,3 9C
osnowa af 4-5 PH-EN IS0 - wilgotnodd badania: 33,9 % = a -4
watek a/ 4.5 L0s- - trepied tracy! @ 16 £ 245 2 23
- tarcie mokre; 1 Kiz2:2016-08 ‘3'-J-T“="m1'1  dds
= - Nacisk; B
:Isr:::a :i :_g | - stopéed nawiltenia tkaniny 234 23 223
3 v ] trace): 100 % | B

" Wskainik odpornodel wyBarwien wg szare) skall, w kKidre] wekainik (5% ognacza brak smiany barwy Dawedniangj tkaniny trace],
& wakatnik 1" pmiane bardzo duza,
8 zabrudzenie bigll bawelniane) thaniny trace)

Lhwagi:

1. Wynikl dotyczg wylacenie badanej probki.

Z. W przypadku powielania swiadectwa z badan fragmentarycznie, musi byl wyrazona pisemna zgoda Kieraownika
Laboratorium.

3. * Dane dostarczone praez klienta.

4, kaczna liczba stron swiadectwa z badan; 1,

Badanie/a wykonal/la: Autoryzowat/ia:
migr Malgorzata Dalek i 1

Liczba egzemplarzy dwiadectwa z badan: 3 _ M _
Swiadectwo 7 hadan ﬂtrz?mujﬂ: IO A A et LS p O S
- Zleceniodawca - 2 egz, /| ,

- Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ - todzki Instytut Technologiczny - BL-AI - 1 egz.

- KONIEC -

Mgcanik Nr | G Procedury We 7.0 8P| Wydanie 7| Cata 01.07.2023 | Str. 171 |
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